
シクロオレフィン系樹脂（総計）Cycloolefin polymer resins(Total)

年 　月
Year and Month

生産量（ｔ）
Production
Quantity

販売量(t)
Sales
Quantity

在庫量
(t)Inventory
Quantity

生産能力
(t/Month)
Production
Capacity

平成25年7月(Jul) 1,824 1,622 6,176 3,561

平成25年8月(Aug) 2,015 1,131 6,539 3,831

平成25年9月(Sep) 2,216 1,453 6,743 3,677

シクロオレフィン系樹脂（成形材料計）Cycloolefin polymer resins(Molding materials)

年 　月
Year and Month

生産量（ｔ）
Production
Quantity

販売量(t)
Sales
Quantity

在庫量
(t)Inventory
Quantity

生産能力
(t/Month)
Production
Capacity

平成25年7月(Jul) 1,692 1,574 5,698 3,361

平成25年8月(Aug) 1,889 1,065 6,005 3,631

平成25年9月(Sep) 2,058 1,313 6,195 3,477

シクロオレフィン系樹脂（その他計）Cycloolefin polymer resins(For others)

年 　月
Year and Month

生産量（ｔ）
Production
Quantity

販売量(t)
Sales
Quantity

在庫量
(t)Inventory
Quantity

生産能力
(t/Month)
Production
Capacity

平成25年7月(Jul) 132 48 478 200

平成25年8月(Aug) 126 66 534 200

平成25年9月(Sep) 158 140 548 200
注１）生産能力とは、現有設備の標準条件（原材料、動力、労働等）の下における能力をいう。

注２）×は、調査対象企業数が少ないため、公表に関し秘匿項目とする。
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