
ポリイミド系樹脂（総計）Polyimide resins(Total)

年 　月
Year and Month

生産量（ｔ）
Production
Quantity

販売量(t)
Sales
Quantity

在庫量
(t)Inventory
Quantity

生産能力
(t/Month)
Production
Capacity

平成28年7月(Jul) 131.9 43.5 275.6 202.6

平成28年8月(Aug) 133.9 35.8 280.1 193.3

平成28年9月(Sep) 121.2 42.5 262.2 195.1

ポリイミド系樹脂（成形材料計）Polyimide resins(Molding materials)

年 　月
Year and Month

生産量（ｔ）
Production
Quantity

販売量(t)
Sales
Quantity

在庫量
(t)Inventory
Quantity

生産能力
(t/Month)
Production
Capacity

平成28年7月(Jul) 7.5 5.5 4.6 11.9

平成28年8月(Aug) 7.4 5.1 5.7 11.9

平成28年9月(Sep) 4.5 4.7 6.4 11.8

ポリイミド系樹脂（その他計）Polyimide resins (For others)

年 　月
Year and Month

生産量（ｔ）
Production
Quantity

販売量(t)
Sales
Quantity

在庫量
(t)Inventory
Quantity

生産能力
(t/Month)
Production
Capacity

平成28年7月(Jul) 124.4 38.0 271.0 190.7

平成28年8月(Aug) 126.5 30.7 274.4 181.4

平成28年9月(Sep) 116.7 37.8 255.8 183.3
注１）生産能力とは、現有設備の標準条件（原材料、動力、労働等）の下における能力をいう。
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